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1 Vorwort

Die Vereinheitlichung des europdischen Binnenmarktes schreitet immer weiter voran
und nach nahezu 20 Jahren intensiver europdischer Normungsarbeit hat die nationale
Einfiihrung der europaisch harmonisierten Instandsetzungsnorm EN 1504 begonnen.
Zukiinftig werden in Europa Schutz- und Instandsetzungsprodukte fiir Betonbauteile
auf der Basis dieser Norm hergestellt und in Verkehr gebracht werden.

Bei der Umsetzung der EN 1504 in den einzelnen europdischen Mitgliedstaaten wird
der europdische Gedanke, namlich dass die Instandsetzungsprodukte ohne zusatz-
liche nationale Regelungen europaweit anzuwenden sind, bislang noch nicht ver-
wirklicht.

In Deutschland wird der iibliche Weg, die harmonisierte Norm Uber eine nationale
Anwendungsnorm einzufiihren, bei der Umsetzung der EN 1504 nicht beschritten,
da verschiedene interessierte Kreise Liicken gegeniiber der bisherigen Regelung
durch die DAfStb Instandsetzungs-Richtlinie sehen und auf nationale Zusatzrege-
lungen nicht verzichten.

Dem neuen Performance-Konzept und den europaischen Instandsetzungsprinzipien
und -methoden wird noch eine gewisse Skepsis bzw. Zuriickhaltung entgegen
gebracht, da diese bis heute noch nicht Allgemeingut bei der Instandsetzung sind.
Die vorliegende Informationsschrift dient dazu, Klarheit fiir die Anwendung in
Deutschland zu schaffen.

Die Umsetzung der EN 1504 in ihrer Gesamtheit flihrt zu einem freien Handel und
einheitlicher Anwendung von Instandsetzungsprodukten in Europa.

Diese Informationsschrift stellt sachlich den aktuellen Stand der nationalen Umsetzung
dar und spiegelt nicht in allen Punkten die Position der Mitgliedsfirmen der deutschen
bauchemischen Industrie, die einen einheitlichen europdischen Weg und damit freien
Warenverkehr und freie Anwendung im Sinne des europdischen Gedankens favo-
risieren.

Da die nationale Umsetzung der sechs mandatierten Produktnormen noch im
Fluss ist und sich in kurzer Zeit schon wieder neue Fakten ergeben kénnen, wird
die Deutsche Bauchemie die vorliegende Schrift stetig aktualisieren. Bitte
erkundigen Sie sich jeweils nach der aktuellen Version in der Geschaftsstelle der
Deutschen Bauchemie.




es

Die Normenreihe EN 1504 ,Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instand-
setzung von Betontragwerken" gliedert sich in 10 Hauptnormen, in denen auf ca.
100 zugehdrige Priifnormen verwiesen wird. Inzwischen sind fast alle Normen beim
DIN (Beuth-Verlag) erhltlich.

Von den 10 Normenteilen sind die Teile 2 bis 7 mandatierte, harmonisierte Produkt-
normen, d. h., sie gelten verbindlich fiir alle europaischen Mitgliedsstaaten und regeln
das Inverkehrbringen der Instandsetzungsprodukte. Die unten stehende Tabelle gibt
eine Ubersicht iiber die einzelnen Normenteile.

Ubersicht iiber die Normenteile der EN 1504 ,Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiiberwachung und
Beurteilung der Konformitat”

Oberflachenschutzsysteme fiir Beton

Verankerung von Bewehrungsstaben
Korrosionsschutz der Bewehrung

harmonisierte
Produktnormen

Qualitatsiberwachung und Beurteilung der Konformitat

Allgemeine Prinzipien fiir die Anwendung von Produkten
und Systemen

Teil 10 | Anwendung von Produkten und Systemen auf der
Baustelle, Qualitatsiiberwachung der Ausfiihrung




3.1

Standsicherheitsrelevante
Instandsetzung

Allgemeines

Im Europdischen Amtsblatt wurden bis Ende 2006 sukzessive die Koexistenzperioden
fiir die Normenteile EN 1504-2, -3, -4 -5, -6, und -7 bekannt gemacht.

Folgende Koexistenzperioden gelten bisher im Einzelnen:

Amtlich bekannt gemachter Normenteil DET]S)
EN 1504-2 , Oberflachenschutzsysteme fiir Beton* 01.09.2005

EN 1504-3 , Statisch und nicht statisch relevante 01.10.2006
Instandsetzung”

EN 1504-4 ,Kleber fiir Bauzwecke” 01.09.2005
01.01.2009

EN 1504-5 , Injektion von Betonbauteilen” 01.10.2005

EN 1504-6 , Verankerung von Bewehrungsstaben*

EN 1504-7 ,Korrosionsschutz der Bewehrung”

Dapp: Date of applicability — Beginn der Anwendung (CE-Kennzeichnung méglich)
DOW: Date of withdrawal — Zeitpunkt des Zuriickziehens entgegenstehender nationaler
Regelungen (CE-Kennzeichnungspflicht)

Mit dem Beginn der Koexistenzperioden ist die Anwendung der europdisch harmo-
nisierten Norm mdglich und nach Ablauf dieses Zeitraums miissen alle betroffenen
Produkte ein CE-Zeichen auf Basis der Norm tragen.

Im Falle der Normenreihe EN 1504 enden die Koexistenzperioden fiir alle harmoni-
sierten Normenteile einheitlich am 01.01.2009. Spatestens zu diesem Termin sind
alle nationalen entgegenstehenden Regelungen zuriickzuziehen.

Spétestens zum Ende der Koexistenzperiode, am 01.01.2009, miissen alle unter
die Normen fallenden Instandsetzungsprodukte fiir das in Verkehr bringen mit dem
CE-Zeichen gekennzeichnet werden (siehe unten).

Aus Sicht der deutschen Behorden weisen die Teile 2 und 5 der EN 1504 inhaltliche
Licken im Vergleich zu den bisherigen Regelungen auf. Um diese Liicken zu
schlieBen, wurde fiir die Produkte nach EN 1504-2 und -5 fiir den Einsatz im stand-
sicherheitsrelevanten Bereich jeweils eine Restnorm erarbeitet. Die gennanten Rest-
normen ordnen die einzelnen Instandsetzungsprodukte den bekannten Instandset-
zungssystemen/-klassen der Instandsetzungs-Richtlinie des Deutschen Ausschusses
fiir Stahlbeton (DAfStb Instandsetzungs-Richtlinie) zu. Diese Zuordnung wurde in
den zustdndigen Fachgremien so getroffen, dass die Gleichwertigkeit der Produkte
nach EN 1504 und nach Instandsetzungs-Richtlinie gegeben ist.



Nicht standsicherheitsrelevante
Instandsetzung

Fiir die Betonersatzsysteme nach EN 1504-3 wurden bisher noch keine Anwen-
dungsdokumente erarbeitet (siehe Abschn. 3.3).

Fiir die Verwendung von Produkten nach EN 1504-4 und EN 1504-6 sind zusatzlich
zur CE-Kennzeichnung allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des DIBt erforder-
lich (siehe Abschn. 3.4 und 3.6).

Die Verwendung von Produkten nach EN 1504-7 soll in den Anwendungsdoku-
menten zur EN 1504-3 geregelt werden und daher gibt es fiir diese Produkte bisher
kein gesondertes Anwendungsdokument.

Der Bedeutung der standsicherheitsrelevanten Instandsetzung wird durch das euro-
péisch festgelegte Konformititsnachweisverfahren 2+ Rechnung getragen (siehe
Abschn. 5.2).

Im Widerspruch zum europdischen Gedanken wird aus juristischen Griinden auf-

grund der Giltigkeit der VOB — ATV DIN 18349 als Ausflihrungsregelung zunéchst
die Instandsetzungs-Richtlinie weiterhin ihre Giltigkeit behalten.

EN 1504-2

»Oberflachenschutzprodukte”

Deutsche
Ausfiihrungsreglung

Europaische
Produktnorm

Deutsche Restreglung _
(Systeme/besondere
Eigenschaften)

DIN V 18026
.Oberflachenschutzsysteme”

EN 1504-3 allgemeine bauaufsichtliche
»Mortelprodukte” Zulassung 1)

EN 1504-5
. Rissfillstoffe”

DIN V 18028
. Rissfiillstoffe mit besonderen
Eigenschaften”

1) Parallel wird die bisherige abP + UZ-Regelung
beibehalten

Abb.1: Europaische und deutsche Regelungen fiir Instandsetzungsprodukte im standsicher-
heitsrelevanten Bereich

Fiir die nicht standsicherheitsrelevante Instandsetzung gilt fiir die Produkte das Kon-
formititsnachweisverfahren 4 (siehe Abschn. 5.2). Fiir diese Produkte wi[d fir die
Anwendung in Deutschland neben dem CE-Kennzeichen kein zusétzliches U-Zeichen
verlangt.

Im Folgenden werden die Details zu den einzelnen Schutz- und Instandsetzungs-
produkten dargestellt.



3.2

Oberflachenschutzprodukte

Fir die Verwendung in Deutschland im standsicherheitsrelevanten Bereich gilt zu-
satzlich zur EN 1504-2 die

DIN V 18026 ,,Oberflachenschutzsysteme fiir Beton aus Produkten nach DIN EN
1504-2:2005-01"

Die DIN V 18026 definiert Anforderungen an die Produktsysteme und ord-

DIN V 18026

o
=

|

net die Produkte der EN 1504-2 den bekannten Verwendungsbereichen

Oberflichenschutzs:
DIN EN 1504-2:2005-01

—
| Varmeorm

ysteme fiir Boton aus Produkton nach

Surfiace prossetion wysiema for concraln procucts acconding Io DIN EN 1504-2:2005-01

¥ pour
DIN EN 1504-22005-01

2. Berichtigung zur DAfStb-Richtlinie

Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen
(Instandsetzungs-Richtlinie)

‘Ausgabe Oktober 2001

Vertriebs-Nr. 65030

Ausgabe der 2. Berichtigung: Dezember 2005

2Zu Teil 2 der Instandsetzungs-Richtlinie, Ausgabe Oktober 2001: ,Bauprodukte
und Anwendung*

Tabelle 5.1, Blatt 2:
Es wird einé neue Spalte 6a zwischen den Spalten & und 7 eingefigt
- Spaltenkopf: 05 &

Zelle 1

B. Fahvbahnen, Rampen,

~ Verbesserung der Griffgh
~ Erhohung der Schiagfestigheit

i

asarmiaray 31 Seten

(0S-Klassen) der Instandsetzungs-Richtlinie zu. Dariiber hinaus wird auch
die produktbezogene Fremdiiberwachung der Oberflachenschutzsysteme
geregelt.

Die Ubereinstimmung mit der Restnorm wird durch das U-Zeichen auf
dem Produkt dokumentiert.

Damit werden alle Produktsysteme nach EN 1504-2 fiir die Verwendung
im standsicherheitsrelevanten Bereich in Deutschland neben der CE-
Kennzeichnung zusatzlich eine U-Kennzeichnung tragen.

Feinspachtel als Bestandteil eines 0S-Systems werden nicht nach EN
1504-2 CE-geknnzeichnet sein.

Der Deutsche Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb) hat mit Erscheinungs-
datum Dezember 2005 ein 2. Berichtigungsblatt zur Instandsetzungs-

Richtlinie herausgegeben. Mit diesem Berichtigungsblatt wird das Ober-

3.3

flichenschutzsystem ,0S 8" wieder in die Instandsetzungs-Richtlinie
aufgenommen, wobei die Anforderungen den aktuellen Entwicklungen und der EN
1504-2 angepasst wurden. Nach der Aufnahme der DIN V 18026 in die Bauregelliste
und mit Erscheinen der Musterliste der Technischen Baubestimmung Fassung
September 2006 wird das OS 8 wieder bauaufsichtlich geregelt sein.

Das Berichtigungsblatt der Instandsetzungs-Richtlinie kann auf der Internetseite
des DAfStb unter www.dafstb.de heruntergeladen werden.

Fiir die nicht standsicherheitsrelevante Instandsetzung wird es bis 01.01.2009
sowoh| CE-gekennzeichnete Oberflachenschutzprodukte nach EN 1504-2 mit Kon-
formitatsnachweisverfahren 4 (Herstellererklarung) geben als auch Produkte ohne
CE-Kennzeichnung.

Betonersatzsysteme und Korrosionsschutzbeschichtungen

Fiir Produkte nach EN 1504-3 fiir den Einsatz im standsicherheitsrelevanten Bereich
wurde bislang weder eine Anwendungs- noch eine Restnorm erarbeitet. Hier sind
zwischen europdischer Norm und Instandsetzungs-Richtlinie in einigen wesentlichen
Eigenschaften Abweichungen festgestellt worden, die nach Mdglichkeit noch in die
EN 1504-3 eingebracht werden sollen.

Bis diese zusatzlichen Eigenschaften europdisch eingebracht und geregelt sind, wird
die derzeitige Regelung nach Instandsetzungs-Richtlinie aufrechterhalten, d.h.,
flir Betonersatzsysteme sind weiterhin allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse
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Rissfillstoffe nach DIN EN 1504-5:2005-03 mit besonderen
Eigenschaften

Injection products sccording io DIN EN 1504-52005-03 wih special faaturss

Produits

EM 1504-5:2005-00 avec des

3.4

3.5

3.6

notwendig. Die Betonersatzsysteme werden vorldufig weiter fremd iberwacht und
tragen das bisherige U-Zeichen. Dies gilt auch fiir die Korrosionsschutzbeschichtungen
der Bewehrung.

Fiir die nicht standsicherheitsrelevante Instandsetzung wird es bis 01.01.2009
sowohl CE-gekennzeichnete Produkte nach EN 1504-3 mit Konformitdtsnachweis-
verfahren 4 (Herstellererkldrung) geben als auch Produkte ohne CE-Kennzeichnung.

Kleber fiir Bauzwecke

Fiir Produkte nach EN 1504-4 (Kleber fiir Bauzwecke) miissen fiir die Verwendung
in Deutschland im standsicherheitsrelevanten Bereich allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vorliegen.

Injektion von Betonbauteilen - Rissfiillstoffe

Fiir die Verwendung von Produkten nach EN 1504-5 (Rissfiillstoffe) in Deutschland
im standsicherheitsrelevanten Bereich gilt zusatzlich zur EN 1504-5 die

DIN V 18028 ,Rissfiillstoffe nach DIN EN 1504-5:2005-03 mit besonderen
Eigenschaften”

Die DIN V 18028 definiert Anforderungen an die Rissfiillstoffe und fordert zusatz-
lich zu den europdischen Priifungen die Priifung der Injizierbarkeit (Injektions-
Balken). Analog zu den Oberflachenschutzsystemen wird in DIN V 18028 die pro-
duktbezogene Fremdiiberwachung der Rissfiillstoffe geregelt, die durch ein U-
Zeichen auf dem Produkt dokumentiert wird.

Fiir die nicht standsicherheitsrelevante Instandsetzung wird es bis 01.01.2009 sowohl
CE-gekennzeichnete Rissfiillstoffe nach EN 1504-5 mit Konformitdtsnachweisver-
fahren 4 (Herstellererkldrung) geben als auch Produkte ohne CE-Kennzeichnung.

Mortel zur Verankerung

Produkte nach EN 1504-6 (Mértel zur Verankerung von Bewehrungsstiben) miissen
fiir die Verwendung in Deutschland im standsicherheitsrelevanten Bereich eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik oder
eine européische technische Zulassung (ETA) aufweisen.
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Reglung des
Bauprodukts

Reglung des Systems
aus mehreren der
0. g. Bauprodukte

[ eusutsihiine v

Die bauaufsichtliche Einfiihrung der europdischen Produktnormen EN 1504-2, -4
und -5 erfolgte in Deutschland lber die Aufnahme in die Bauregelliste B, Teil1.

Die Restnormen DIN V 18026 und DIN V 18028 wurden Ende Februar 2007 in die
Bauregelliste A, Teil 1 aufgenommen.

Durch die bauaufsichtliche Einfiihrung der europdischen Produktnormen und der
Restnormen werden die Instandsetzungsprodukte zukiinftig geregelte Bauprodukte.

Bauregelliste B, Ubereinstimmungsnachweis-
Teil 1 verfahren ,2+"

CE-Zeichen mit technischen

DIN V 18026 Angaben im CE-
Oberflachenschutzsysteme Kennzeichnungsfeld
fiir Beton aus Produkten
nach DIN EN 1504-2

Bauregelliste A, Ubereinstimmungsnachweis
(Festlegung v. Mindestprif- Teil 1 durch Zertifizierungsstelle-
haufigkeiten fir WPK; in U-Zeichen
Anhang A ,Angaben zur
Ausfiihrung” Beschreibung
der Systembestandteile, des
Systemaufbaus; in Anhang B
Ergebnisse der Erstpriifungen) CE- und U-Kennzeichnung

Abb. 2: Bauaufsichtliche Regelungen fiir die Verwendung Instandsetzungsprodukten im stand-
sicherheitsrelevanten Bereich am Beispiel von EN 1504-2
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5.1 | Begriffe

Instandsetzungsprinzip

Anders als die Instandsetzungs-Richtlinie, in der typische Anwendungsbereiche fiir
Instandsetzungssysteme definiert sind, basiert die EN 1504 auf elf Instandsetzungs-
prinzipien, aus denen entsprechende Instandsetzungsmethoden abgeleitet werden.
Diese werden in EN 1504-9 beschrieben. Auf der Basis dieser Prinzipien und Instand-
setzungsmethoden werden dann die Leistungsanforderungen (Leistungsmerkmale) an
die Produkte definiert.

Wie aus der nachfolgenden Gegeniiberstellung hervorgeht, wurden bei der nationalen
Umsetzung in Deutschland, diese Instandsetzungsprinzipien wieder den typischen
Anwendungsbereichen der Instandsetzungs-Richtlinie (z. B. 0S-Klassen) zugeordnet.

Prinzip Bezeichnung

Prinzip 1: Pl (Protection against Ingress) | Schutz gegen das Eindringen von Stoffen
Prinzip 2:  MC (Moisture Control) Regulierung des Wasserhaushalts des Beton
Prinzip 3:  CR (Concrete Restauration) Betonersatz

Prinzip 4:  SS (Structural Strengthening) Verstarkung

Prinzip 5: Physical Resistance) Physikalische Widerstandsfahigkeit

PR (
Prinzip 6:  RC (Resistance to Chemicals) Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien
RP (

Prinzip 7: Restoring Passivity) Erhalt oder Wiederherstellung der
Passivitat des Bewehrungsstahls

Prinzip 8: R (Increasing Resistivity) Erhohung des elektrischen Widerstands

Prinzip 9:  CC (Cathodic Control) Kontrolle kathodischer Bereich

Prinzip 10: CP (Cathodic protection) Kathodischer Schutz

Prinzip 11: CA (Control of Anodic Areas) Kontrolle anodischer Bereiche

Abb. 3: Instandsetzungsprinzipien nach EN 1504-9

EN 1504-2 DAfStb Instandsetzungs-Richtlinie

1.1 (H) Schutz gegen das Eindringen von Stoffen | 0S 1
2.1 (H) Regulierung des Feuchtehaushaltes Hydrophobierung

8.1 (H) Erhohung des elektrischen Widerstandes
durch Begrenzung des Feuchtegehaltes

1.3 (C) Schutz gegen das Eindringen von Stoffen | g 4
2.2 (C) Regulierung des Feuchtehaushaltes Beschichtung mit erhchter Dichtheit fir

8.2(C) Erhdhung des elektrischen Widerstandes | Nicht begeh- und befahrbare Flachen
durch Begrenzung des Feuchtegehaltes (Mit Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)

1.3 (C) Schutz gegen das Eindringen von Stoffen 0S 8

2.2 (C) Regulierung des Feuchtehaushaltes Starre Beschichtung fiir befahrbare,
5.1 (C) Physikalische Widerstandsfahigkeit mechanisch stark belastete Flachen
6.1 (C) Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien

1.3(C) Schutz gegen das Eindringen von Stoffen | ¢ 14

2.2 (C) Regulierung des Feuchtehaushaltes Beschichung mit erhéhter dynamischer
5.1 (C) Physikalische Widerstandsfahigkeit Risstberbriickungsfahigkeit fiir begeh-

8.2 (C) Erhohung des elektrischen Widerstandes und befahrbare Flachen =
durch Begrenzung des Feuchtegehaltes

Abb. 4: Gegeniiberstellung der Instandsetzungsprinzipien nach EN 1504-2 und der Anforderungs-
profile nach Instandsetzungs-Richtlinie am Beispiel der Oberflachenschutzsysteme OS 1, OS 4, 0S 8
und 0S 11




5.2

Konformitatsnachweis,
CE-Kennzeichnung

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale sind die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigen-
schaften, die das Produkt flir den vorgesehenen Verwendungszweck unter Erfillung
des/r ausgewdhlten Instandsetzungsprinzips/ien aufweisen muss. Die Leistungsmerk-
male werden in der CE-Kennzeichnung ausgewiesen.

Identitatsmerkmale
Die Identitdtsmerkmale sind Eigenschaften die die Identitdt/Zusammensetzung des
Produktes beschreiben.

Konformitatsnachweis, CE-Kennzeichnung und nationaler
Ubereinstimmungsnachweis

Fir die Instandsetzungsprodukte nach EN 1504 wurde europdisch fiir den standsi-
cherheitsrelevanten Bereich das Konformitatsnachweissystem 2+ festgelegt. Fiir den
nicht standsicherheitsrelevanten Bereich gilt das Konformitatsnachweissystem 4.
Die jeweilige Aufgabenverteilung fiir den Hersteller bzw. die anerkannte Stelle (noti-
fied body) geht aus der untenstehenden Abbildung hervor.

Elemente der System nach BPR
Konformitatskontrolle 1+ 1 | 2+

Werkseigene Produktionskontrolle

Priifung von in Werk entnommenen Proben nach
festgelegtem Priifplan

Hersteller

Erstpriifung des Produkts
Erstpriifung des Produkts

Stichprobenpriifung von in Werk, auf dem offenen
Markt oder auf der Baustelle entnommenen Proben

Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle

i)
]
S
(Y]
)
o
c
c
<
~
B
)
c
<
<

Laufende Uberwachung, Beurteilung und
Genehmigung der werkseigenen
Produktionskontrolle

Abb. 5: Konformitatsnachweissysteme

Nach Konformitdtsnachweissystem 2+ miissen folgende Schritte ausgefiihrt werden.

1. Erstpriifung der Produkte durch den Hersteller (Initial Type Test = ITT), Erstellung
von Erstpriifberichten

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) durch den Hersteller und ausfiihrliche
Dokumentation der WPK

3. Priifung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach
festgelegtem Priifplan

1"
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4. Erstinspektion und Zertifizierung des Systems der WPK durch eine fiir die EN 1504
notifizierte Stelle (Notified Body)

5. Konformitatserkldrung des Herstellers/CE-Kennzeichnung des Produkts
6. Routineinspektionen der WPK durch den Notified Body (mindestens einmal jahrlich)
Beim Konformitatsnachweissystem 4 entfallt auf Seiten des Herstellers die Priifung

der im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan (Schritt 3) und auf
Seiten des Notified Body die Zertifizierung des Systems der WPK sowie die Routine-

C€

0921

Mustermann GmbH
12345 Musterstadt

07
0921 — BPR — xxxx
EN 1504-2
Oberflachenschutzprodukt
Beschichtung
Lineares Schrumpfen <03%
Druckfestigkeit Kiasse |
‘Warmeausdehnungskoeffizient KLF
Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg
Gitterschnitt KLF
fptre eserrabme s weotign
Temperaturwechselvertraglichkeit 22,0(1,5) N/mm?
Tarporsaregnck L
Risstiberbriickungsfahigkeit KLF
Schlagfestigkeit Klasse |
:Z;leﬂs‘:l;rlf:i‘t:h zur Beurteilung der 22,0 (1,5) N/mm?
Brandverhalten Klasse E
Griffigkeit Kiasse Il
Kinstliche Bewitterung NPD
Antistatisches Verhalten NPD
Haftfestigkeit auf nassem Beton NPD

Gefahrliche Stoffe Ubereinstimmung mit EN 1504-2, 5.3

KLF: keine Leistung festgestellt (no performance determined)

C€

Mustermann GmbH
12345 Musterstadt

07
EN 1504-2
Oberflachenschutzprodukt
Beschichtung

Lineares Schrumpfen <03%
Druckfestigkeit Klasse |
‘Warmeausdehnungskoeffizient KLF
Abriebfestigkeit” Masseverlust < 3000 mg
Gitterschnitt KLF

Kapillare Wasseraufnahme und
Wasser-Durchlassigkeit

Temperaturwechselvertraglichkeit

w<0,1kg/m? x h>®

22,0 (1,5) Nimm?

Temperauroiook K
Risstiberbriickungsfahigkeit KLF
Schlagfestigkeit Klasse |
:{;m\:‘%r::iih zur Beurteilung der 22,0 (1,5) N/mm?
Brandverhalten Klasse E
Griffigkeit Klasse Il
Kinstliche Bewitterung KLF
Antistatisches Verhalten KLF
Haftfestigkeit auf nassem Beton KLF

Gefahrliche Stoffe Ubereinstimmung mit EN 1504-2, 5.3

KLF: keine Leistung festgestellt (no performance determined)

Abb. 6: Muster CE-Kennzeichnung nach
EN 1504 - oben Konformitatsnachweisver-
fahren 2+, unten Konformitatsnachweis-
verfahren 4

inspektion (Schritt 4 und 5) durch den Notified Body.

Die beiden Konformitatsnachweissysteme 2+ und 4 setzen auf die praventive Wirkung
der werkseigenen Produktionskontrolle. Produktqualitdt und -konformitat sind auf diese
Weise unmittelbar mit dem Herstellungsprozess verbunden und werden fortlaufend

sichergestellt.

Fiir jedes Produkt erstellt der
Hersteller nach der Erstpri-
fung und Zertifizierung eine
EG-Konformitétserklarung,
siehe das nebenstehende
Muster.

Als Nachweis der Uberein-
stimmung der Produkte mit
der EN 1504 und als sichtba-
res Zeichen der Umstellung
des Uberwachungssystems
auf das Konformitatsnach-
weisverfahren 2+ (fiir den
standsicherheitsrelevanten
Bereich) bzw. 4 (fiir den
nicht standsicherheitsrele-
vanten Bereich) werden die
Instandsetzungsprodukte
mit dem CE-Kennzeichen
gekennzeichnet.

EG-Konformitétserklarung
Der Hersteller
Mustermann GmbH
MusterstraRe 1
12345 Musterstadt

erklart nach § 9 des (L der ichtlini
89/106/EWG), dass die im beiliegenden techn. Merkblatt beschriebene

Hydrophobierende Impréagnierung
Musterhydo
hergestellt im
Werk Mustermann

unter Beriicksichti der in den F i i i
den i der EN 1504-2 icht und die fiir die
CE-Kennzeichnung gem&R Anhang ZA.1a von
EN 1504-2 erfiillt.

Es wurden die in Tabelle ZA.3a angegebenen Verfahren fiir die Bewertung der Konformitat
durchgefiihrt.

QUAUTATSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIESY:
Karlstrale 21
D-60329 Frankfurt am Main
(Kenn-Nr. 0921)

Zur ifizi der wurde die notifizi Stelle

eingeschaltet. Beigefiigt ist das Zertifikat Giber die werkseigene Produktionskontrolle mit der
Registrier-Nr.:

0921-BPR-08154711

Musterstadt, 01. Januar 2007 [Unterschrift]

[Name und Position]

Anlagen
Technische tter fiir die in

gemat i
Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle




Spatestens ab 1.1.2009 missen alle Instandsetzungsprodukte nach EN 1504 CE-
gekennzeichnet sein.

Nationaler In Deutschland bendtigen die Produkte / Produktsysteme nach EN 1504-2 und -5 fiir
Ubereinstimmungsnachweis die Verwendung im standsicherheitsrelevanten Bereich zusitzlich ein Ubereinstim-
mungszertifikat, welches die Ubereinstimmung der Produkte/Produktsysteme mit
der entsprechenden Restnorm dokumentiert. Auf Basis dieses Zertifikates werden
die betroffenen Produkte anschlieBend mit einem zusatzlichen U-Zeichen (neben
der CE-Kennzeichnung) gekennzeichnet. Die Kennzeichnung nach DIN V 18026 bzw.
18028 enthilt auch die Systembezeichnung (z.B. OS 11 oder EP).

Die in den Restnormen vorgeschriebene Fremdiiberwachung unterscheidet sich vom
bisher angewandten System in folgenden Punkten:

¢ Die Grundpriifung erfolgt durch den Hersteller im Rahmen des 2+ Systems
(Ausnahme: Externe Injektionspriifungen bei Produkten nach EN 1504-5)

e Das Ubereinstimmungszertifikat wird nicht mehr auf Basis des abP’s, sondern
auf Basis der in den Restnormen festgelegten Kriterien erteilt

e Die Erstprifung der Produkte vor einer Zertifizierung entfallt

¢ Die bisherigen externen Produktpriifungen entfallen

Erhalten bleibt die lber das Konformitdtsnachweisverfahren 2+ hinausgehende
jahrliche Uberpriifung der produktbezogen Daten der werkseigenen Produktions-
kontrolle einschlieBlich der Einhaltung der Toleranzbereiche. Zusatzlich wird jahrlich
iiberpriift, ob die in den Restnormen festgelegten Ubereinstimmungskriterien nach
wie vor eingehalten werden.

Durch die Verschiebung der bisherigen retrospektiven, stichpunktartigen Fremd-
iberwachung, in der fehlerhafte Produkte ggf. zu spét erkannt werden, in Richtung
eines funktionierenden, llickenlosen Qualitatssicherungssystems gelingt den Her-
stellern die standige Optimierung der Produktion.

Standsicherheitsrelevante Instandsetzung

Konformitéts-
EN 1504-2 + DIN V 18026 , Oberflachenschutzsysteme” Européische nachweisver-

fahren 2+
EN 1504-3 + abZ , Mértelsysteme"” 1) Produktnorm c €
EN 1504-4 + abZ ,Kleber fir Bauzwecke” :
EN 1504-5 + DIN V 18028 ,Rissfullstoffe” - I
Deutsche Uz |

EN 1504-6 + abZ ,Mortel zur Verankerung” Restnotiil
EN 1504-7 + abZ ,Korrossionsschutz der Bewehrung“ 1) Zulassung
1) Fiir Mértelsysteme und Korrossionsschutz bleibt die bisherige abP + UZ-Regelung erhalten

Nicht standsicherheitsrelevante Instandsetzung

EN 1504-2 ,Oberflachenschutzprodukte® Konformitats-
nachweisver-
EN 1504-3 ,Mortelprodukte” fahren 4

EN 1504-4 ,Kleber fiir Bauzwecke" Européische
EN 1504-5 ,Rissfiillstoffe” Produktnorm C €

EN 1504-6 ,Mortel zur Verankerung der Bewehrung”

EN 1504-7 ,Korrossionsschutz der Bewehrung”



5.3 | Angaben zur Ausfiihrung

Die Hersteller werden fiir die Instandsetzungsprodukte, die im standsicherheitsrele-
vanten Bereich eingesetzt werden, ,Angaben zur Ausfiihrung" erstellen. Die Inhalte
der Angaben zur Ausfiihrung sind in der jeweiligen Restnorm (DIN V 18026, DIN V
18028) beschrieben.

Gesamtiibersicht Die folgende Tabelle zeigt eine Ubersicht, welche Regelwerke (europaisch bzw. zu-
sdtzlich national) bei Produkten nach EN 1504 anzuwenden sind und welche Kenn-
zeichnung daraus resultiert.

Die Tabelle ist insofern vorldufig, dass fiir einige der aufgefiihrten Produktbereiche
zurzeit andere Regelungen (beispielsweise Instandsetzungsmortel nach Instand-
setzungs-Richtlinie, abZ fiir Kleber, etc.) angewendet werden kdnnen oder missen.

Dariiber hinaus sind zurzeit noch nicht alle genannten Regelungen bauaufsichtlich
eingefiihrt und daher mit kursiver Schrift gekennzeichnet.

Standsicherheitsrelevante Instandsetzung

Instandsetzungsprodukt/-system | anzuwendende Regelwerke Resultierende Kennzeichnung

Oberflachenschutzsysteme europdisch EN 1504-2
zusatzlich national DIN V 18026 _

Betonersatzsysteme’ européisch EN 1504-3 —

zusatzlich national allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung 2)

Kleber fiir Bauzwecke européisch EN 1504-4

zusatzlich national allgemeine bauaufsicht- U
liche Zulassung

e cuopssch EN 15085 .
zusatzlich national DIN V 18028 _

europa/sch EN 1504-6

Ankermértel
L zusatzllch national voraussichtlich allge- U CE
meine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ETA

KorrosionsschUEXEEiESEE . zusdtzlich national allgemeine bauauf- U
sichtliche Zulassung 2)

") Feinspachtel als Bestandteil eines 0S-Systems werden nicht nach EN 1504-2 CE-gekennzeichnet
2 Parallel wird die bisherige abP + UZ-Regelung beibehalten

Nicht standsicherheitsrelevante Instandsetzung

Instandsetzungsprodukt/-system | anzuwendende Regelwerke Resultierende Kennzeichnung

Oberflachenschutzsysteme EN 1504-2
Betonersatzsystem EN 1504-3
Kleber fiir Bauzwecke EN 1504-4
Rissfiillstoffe EN 1504-5
Ankermortel EN 1504-6
Korrosionsschutz der Bewehrung EN 1504-7




Erlauterung der Abkiirzungen

abP
abZ
ATV
BRL
DAfStb
Dapp
DIBt
DIN
DIN V
DOW

ETA

EU

EN

ITT
U-Zeichen
WPK

VOB

15

Die nationale Einfiihrung der europdischen Instandsetzungsnorm EN 1504 bringt
eine Reihe von Veranderungen mit sich. Das Normenwerk ist komplex und die bau-
aufsichtliche Einfiihrung nicht einheitlich.

Daher soll die vorliegende Informationsschrift zur Herstellung und Verwendung von
Instandsetzungsprodukten lhnen helfen, sich rasch mit den Neuerungen in Bezug
auf die EN 1504 vertraut zu machen.

Die in der Deutschen Bauchemie zusammengeschlossenen Hersteller werden den
bisher hohen Qualitdtsstandard der deutschen Instandsetzungsprodukte auch unter
der europdischen Instandsetzungsnorm weiter aufrecht erhalten.

allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

allgemeine bauaufsichtliches Zulassung

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
Bauregelliste

Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton

Date of applicability (Beginn der Anwendung, CE-Kennzeichnung mdaglich)
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Deutsches Institut fiir Normung e.V./Deutsche Norm

Deutsche Vornorm

Date of withdrawal (Zeitpunkt des Zurlickziehens entgegenstehender
nationaler Regelungen (CE-Kennzeichnungspflicht))

European technical Approval (europdische technisch Zulassung)
Européische Union

Europédische Norm

Initial Type Test (Erstpriifung)

Ubereinstimmungszeichen

Werkseigene Produktionskontrolle

Verdingungsordnung fiir Bauleistungen




Deutsche Bauchemie e.V.
KarlstraBe 21

60329 Frankfurt am Main
Telefon +49(0)69-2556-1318
Telefax +49(0)69- 2556 - 1319
www.deutsche-bauchemie.de

DEUTSCHE BAUCHEMIE ¥

Konkrete Losungen
fiir eine komplexe Welt.



